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Infoblatt Risse im Holz 

 
 
Holzspezifische Trockenrisse stellen keinen objektiven Mangel dar. Im Zuge der Wartung 
und Inspektion muss darauf geachtet werden, dass keine scharfen Grate oder Splitter 
hervorstehen; die Rissbildungen sollten stets “V-förmig” ausgeschliffen sein. Da Holz ein 
lebendiger Baustoff ist, ist diese Art von Rissbildungen leider unvermeidlich.  
 
Sogenannte Trockenrisse entstehen durch unterschiedliches Quell- und Schwindverhalten 
in der jeweiligen Richtung am Holz. Beim Trocknungsvorgang des Holzes ziehen sich die 
Holzzellen in tangentialer Richtung stärker zusammen, als in radialer Richtung des 
Stammquerschnittes. Dieser Effekt wird durch direkte Wetterbeeinflussung oder extremen 
Hitze- und Feuchtigkeitswechsel verstärkt. 
Beispielsweise sind Balken in uralten Konstruktionen von Rissen durchzogen, ohne dass 
die Funktion deshalb beeinträchtigt ist.  
 
Die Zulässigkeit von Rissen wird durch einige Normen geregelt, z.B. DIN 68365/DIN 4074.  
Rissbildungen stellen auch gemäß DIN EN 1176-1:2017 für Spielplatzgeräte keine Gefahr 
dar: „Risse in einzelnen Holzteilen dürfen nicht als Fingerfangstelle angesehen werden, 
wo der Spalt sich in Richtung der Mitte des Holzteils verringert.“, 
Auch im deutschen Beiblatt DIN EN 1176 Bbl 1:2018 heißt es: „Witterungsbedingte 
Trockenrisse in Holzbauteilen sind keine gefährlichen Öffnungen im Sinne der Norm, da 
das Hängenbleiben von Fingern durch die Form des Risses (sich nach innen verjüngend) 
nahezu ausgeschlossen ist.“ 
 
 
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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